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® BASALT-KOZEPKO KOBANYAK KFT., BASALT-KOZEPKO KOBANYAK KFT.,
VINDORNYASZOL:OS VINDORNYASZOLOS c €
8321 UZSA, LAZHEGY UT 1. 8321 UZSA, LAZHEGY UT 1.
Az Burodpai Parlament és Tanacs 305/2011/EU rendelete- MSZ EN 13242:2002+A1:2008
¢s a Magyar Kormany 275/2013. (VIL 16.) Kormany rendelete Kéanyaghalmazok miitargyakban és iitépitésben hasznilt kétdanyag nélkiili és
szerinti hidrauikus kétéanyagi anyagokhoz

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and
road construction

TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kodja: A termék adatai (1. melléklet)
Bazaltos meddd, bag®, Vindomyaszdlds

2. Felhaszndlas célja(i):
Kéanyaghalmaz alaprétegekhez

A termék kereskedelmi megnevezése: Bazaltos meddd, bag®, Vindornyasz3§1s

3. Gyarto (gyartoiizem neve és cime): A Miiszaki specifikicié szakaszai Ertékelés Ertékelés Vizsgilati szabviny
BASALT-KOZEPKO Kébanyik Kft vindornyaszélési tizeme Alapvetd tulajdonsigok megjelenitése
H 4 ’ Frakcid 42 d’D 0/11 MSZ EN 933-1:2012
8355 Vindornyasz6l6s, hrsz 036/9 ) g SR
4. A meghatalmazott képviselé neve és cime: S 2 Sy G, MELEN TR
A i o Durva kianyaghalmaz bels§ hatirértéke és 432 Osztaly MSZ EN 93312012
Nincs meghatalmazott képviseld, tirése 8 3312012
5. A termék allandoésaganak értékelésének és ellendrzésének fenntartott rendszere: Finom és nyajtott kianyaghalmaz jellemzd 433 Osztily — e —
4 szemmegoszldsdnak tiirése A e '
P , i 4 a ; MSZ EN 933-1:2012
6. Harmonizale szabvany: Finomszemtartalom .6 Osm’l!y fur N 93
MSZ EN 13242:20024+A1:2008 K& i A e s Lériezességi sebm 44 Osztaly Fla MSZ EN 933-3:2012
EN 13242:2002+A1:2008 Kéanyaghalmazok miitirgyakban és utépitésben Szemalaktényez a4 Osztly S MSZ EN 933-4:2012
hasznalt kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagti anyagokhoz Finom szemek minbsége 47 Oszily MBgNR MSZ EN 933-6:2014
Bejelentett szervezet: Finom kéanyaghalmaz szégletessége - Osztily EcsNR MSZ EN 1097-6:2013
- Szemek testsiiriisége 54 Megadott érték P=2.79 Mg/m’ MSZ EN 933-9:2009+A1:2013
7. A nyilatkozatban szercplﬁ tc]jesitmény(ek): Aprézodassal szembeni ellenallis 5.2 Osztély LAz MSZ EN 10987-2:2010
Lasd ,,A termék adatai” cimii dokumentumon (1. melléklet), Uthsellirdakg 22 Oszthly NED M32 EN1007.2:2010
o S Csiszolédisi érték - Osztily NPD MSZ EN 1097-8:2009
Egyéb Informaciok: ST s
. , . fo . Feliileti kopasi ellenillas - Osztaly NPD MSZ EN 1097-8:2009
— A termék forgalomba hozatalaval, a gyartd, a BASALTKER-Epit6anyag Kereskedelmi Seiiges sumiabrones koptaté hatdsa R Osztdly NFD MSZ EN 1097-9:2014
Kft.-t (cime: 8321 Uzsa, Lazhegy 1t 1.) bizta meg, Kopasillésig 53 Osztaly Mpg20 MSZ EN 1097-1:2012
A bazalt "napsziirisa" 7.2 Osztily SBiaos MSZ EN 1367-3:2001
Vizfelvétel 55 Osztély WA=0,8 MSZ EN 1097-6:2013
Savoldhaté szulfit tartalom 6.2 Osztaly NPD MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Teljes kéntartalom 6.3 Osztaly NPD MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Magnézium-szulfitos aprézodis 733 Osztaly MS;g MSZ EN 1367-2:2010
Fagyillésig vizfelvétel alapjin 732 Osztily WA, MSZ EN 1097-6:2013
Fagyillosig 733 Osztily F=0.2% MSZ EN 1367-1:2007
Fagyallosig s6 jelenlétében = Osztaly NPD MSZ EN 1367-1:2007
Halmazsiiriiség - Megadott érték NPD MSZ EN 1097-3:2000
Veszélyes dsszetevik C34 Megadott érték Nem tartalmaz -
MEGIEGYZES:
) B NPD- "No performance determined" ("TeljesitSképesség nincs meghatirozva")
L A | A A 4

A gyartd nevében és részérdl aldird személy: 2 ﬂ ( 1/(4/
Kollar Zoltan Kollar Zoltin

Uzsa, 2021. janius 25. mindségiranyitdsi vezet§ Uzsa, 2021. junius 25. mindségiranyitasi vezetd




